
Propriétés Structurelles : Porosité-Morphologie/Géométrie 

Rx-Solution :  
EasyTom XL 150-160 Mechanic Ultra 

Méthode Micro-Tomographie aux rayons X 

Nature 
échantillon 

Composite/Poreux/Fibreux/Poudre 

Résolution  
(Taille de Voxel) 

0,5 à 5µm (tube nano) 
5 à 100µm (tube micro) 

Volume 
reconstruit /taille 
de l’échantillon 

à 1µm :   1,8 x  1,4  mm  
à 10µm :   18 x 14 mm 
à 50µm :   90 x 70 mm 

Durée acquisition Durée moyenne : 40mn 
Spécifique : de 20sec à 4h 

Atmosphère Pression atmosphérique, sous air, sous 
capsule (si peu épaisse). 

Normes CE, NF-C74100,  NF-C15160 

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , jerome.vicente@univ-amu.fr  
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