
Propriétés Structurelles : Rugosité – Etat de surface 

Station Micromesure 2 (STIL) 

Méthode Microscopie Confocale Chromatique 

Nature Éch. Solide  

Source LED Blanche 

Crayons Optiques Équipé de 3 crayons optiques 

Spécifications des crayons 
optiques 
 

Plage de mesure 
Distance de travail 
Ouverture Num. 
Pente max 
Taille du spot 
Résolution latérale 
Bruit statique 
Max linearity error* 

CL1-MG140       CL4-MG20           Everest-K1 
 

 
   150µm                4000µm               1000µm 
   3.3mm                16.5mm               18.5mm 

   0.71                     0.32                      0.7 
   42°                       21°                       44° 

   3.5µm                  19.9µm                5µm 
   1.3µm                  7µm                     2.5µm 
   8nm                      135nm                50nm 

   20nm                    250nm                100nm 

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , david.brutin@univ-amu.fr  
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